Galvanische Korrosion

Galvanische Korrosion entsteht dann, wenn unterschiedliche, miteinander verbundene Metalle, ein gemeinsamer Elektrolyt
(Seewasser, Wasser, Luftfeuchtigkeit) umgibt. Das Metall mit dem héheren elektrischen Potential wird zur Anode, und das
mit dem niedrigeren zur Kathode. Es fliel$t Strom von der Anode zur Kathode. Die Anode 16st sich auf oder korrodiert.
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Entscheidend fur den Korrosionsvorgang ist die Stellung der Metalle in der galvanischen Spannungsreihe. Je weiter sie in
dieser Reihe auseinander stehen, desto schneller und aggressiver schreitet die Korrosion voran.

Galvanische Spannungsreihe
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